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RVWALIT SK 12 D A 55
Bodenspachtelmassen SODENSPACHTE

SK 1 :
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Universal-FlieBspachtelmasse auf Zementbasis, fiir innen, schnell erhartend,
selbstnivellierend, zur Herstellung ansatzfreier Flachen fiir nachfolgende
Belagsarbeiten, bis 12 mm Auftragsstarke.

R

SK 12

HIHJVASNIUUY

ca.2-3

Verarbeitungszeit
€a.20-30 min

Anwendungsgebiete

Rywalit® SK 12 ist eine universelle Zementausgleichs- und Spachtelmasse zur Herstellung glatter, ansatzfreier Flachen fiir die anschlieBende
Verlegung von Bodenbelagen wie z.B. keramischen Fliesen, Beton- und Naturstein, Parkett, textile und elastische Belage im Innenbereich.
Rywalit® SK 12 ist hydraulisch schnellerhartend, spannungsarm, leicht verlaufend und ab 2 mm Schichtstarke stuhlrollengeeignet.

Fiir Schichtstarken von 2 mm bis 12 mm geeignet (ab 8 mm Schichtstarke mit Quarzkérnung 1-1,5 mm streckbar).

Geeignete Untergriinde

» Zement- und ZementflieBestriche » Alte Natur- und Betonwerksteinuntergriinde
» Alte Fliesenbelage » Magnesiaestriche
» Betonuntergriinde (mind. 6 Monate alt) » Beheizte Bodenkonstruktionen

Untergrundvorbehandlung

» Untergriinde mussen grundsétzlich sauber, trocken, tragfdahig, eben, belegreif, rissfrei, druckfest und durchbiegungsfrei sein.
» Bei kritischen Untergrinden, wie z.B. Holzuntergriinden oder Gussasphaltestrichen Rywalit® Holzbodenspachtelmasse verwenden.
» Haftvermindernde Bestandteile an der Oberflache sind zu entfernen.
» Bei Anwendung auf alten Fliesen, diese evtl. reinigen und entfetten.
» Estrichrisse kdnnen mit Rywapox GieBharz kraftschlissig verharzt werden.
» Ausbriiche und Locher mit geeignetem Rywalit® Reparaturspachtel verfullen.
» Bauwerksfugen und Bewegungsfugen sind 1 zu 1 aus dem Untergrund zu Ubernehmen.
» Zementestriche missen mindestens 28 Tage alt sein, Beton mindestens 6 Monate.
» An allen aufgehenden Bauteilen ist ein Randdammstreifen anzuordnen. Ein Unterlaufen der Randdammstreifen und das Einspannen der
Ausgleichsmasse, sind zu vermeiden.
» Untergrinde mussen im Vorfeld mit einer entsprechenden Rywalit® Grundierung grundiert werden.
Die Grundierung muss vollstandig durchgetrocknet sein, bevor die Spachtelung erfolgt.
» Zur Beurteilung der Unterkonstruktion gelten die einschlagigen Vorschriften und Normen.
» Grundierung:
Stark saugende, mineralische Untergriinde - z.B. belegreifer Zementestrich, Zement- und Kalkzementputz,... Rywalit® Tiefengrund LF /
Tiefengrund Rapid LF
Feuchtigkeitsempfindliche Untergriinde - z.B. Gipsputze, Holzuntergriinde - Rywalit® Sperr- und Haftgrund LF
Glatte, nicht saugende Untergriinde - z.B. alte Fliesen und alte Anstriche, fest anhaftende Klebstoffreste Beton, polierter Beton >
Rywalit® Haft- und Kontaktgrund
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» 55-6,0 Liter Wasser in einem sauberen Gefal vorlegen, auf genaue Wasserzugabe ist zu achten.

» 25kg Rywalit® SK 12 mit einem geeigneten Rihrwerk kraftig einrihren, bis eine geschmeidige, klumpenfreie und flieBfdhige Masse
entsteht.

» Die angemischte Spachtelmasse auf den vorbereiteten Untergrund ausgieBen und mit einem Rakel oder einer Glattekelle
gleichmaBig verteilen.

» Zum EntlUften und bei groBen Flachen kann die frische Rywalit® SK 12 mit einer Stachelwalze durchgerollt werden.

» Nach Moglichkeit ist die erforderliche Schichtstarke in einem Arbeitsgang aufzutragen. Sollte dennoch ein mehrschichtiger
Auftrag nétig sein, ist direkt nach Begehbarkeit der unteren Schicht, frisch in frisch, auf der noch feuchten Nivelliermasse weiter zu
arbeiten.

» Ab Schichtstarken von mehr als 8mm kann die Rywalit® SK 12 Bodenspachtelmasse mit ca. 25% Quarzkornung 1-15 mm gestreckt
werden.

» Wahrend der Abbindezeit ist die Spachtelschicht gegen Zugluft, direkte Sonneneinstrahlung und hohe Raumtemperaturen zu
schutzen.

» Beim Ausgleichen von zementaren Heizestrichen mit Rywalit® SK 12 sind die Bedingungen des Merkblattes 'Belage auf Zement- und
Calciumsulfatestrichen, Ausgabe August 2019' des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes zu beachten.

Technische Daten

Lieferform Pulver

Farbe grau

Druckfestigkeit ca. 30 N/mm?2

Biegezugfestigkeit ca. 6 N/mmz?

Mischungsverhaltnis 55-6,0 Liter Wasser pro 25 kg Pulver
Verbrauch ca. 1,5 kg pro m2 und mm Schichtdicke
GISCODE chromatarm gemaB TRGS
Schichtstarken von 2 mm bis 12 mm
Verarbeitungszeit* 20 - 30 Minuten

GemaB GEV: EMICODE EC1Plus sehr emissionsarm Plus
Begehbar* nach 2 - 3 Stunden (abh&ngig von der Schichtdicke)

Belegreife* - Keramik: 12 Stunden** bei 12 mm Schichtstarke
Naturstein: 24 Stunden** bei 12mm Schichtstarke
Bodenbelage wie z.B. Linoleum, PVC, Parkett oder ahnlich in Abhangigkeit
der Spachtelschichtstarke:
- Schichtstarke 2 - 6 mm: 2 Tage**
- Schichtstarke 7 - 12 mm: 3 Tage**

Verarbeitungstemperatur +5°C bis +30°C (Untergrund- Material- und Lufttemperatur)

* Bei +23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Hohere Temperaturen verkirzen, niedrigere Temperaturen verlangern diese Werte
entsprechend.

**Der max. zulassige Feuchtegehalt ist durch eine CM-Messung vor den Bodenbelagsarbeiten zu prfen.
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Lieferform

25 kg Sack, 42 Sack pro Palette.

Sicherheitshinweise

Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Lagerung und Haltbarkeit

Trocken lagern, im verschlossenen Originalgebinde 6 Monate lagerfahig.
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Bitte beachten sie die allgemeinen Produktinformationen, die jeweils aktuell giiltige Leistungserkldrungen. EUBau PVO sowie die jeweils guiltigen Sicherheitsdatenblétter gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
in der neusten Fassung. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Prifungen und Erfahrungswerte dar und berticksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist nicht davon befreit
die Eignung der empfohlenen Produkte sowie die drtlichen Gegebenheiten zu priifen. Es gelten die einschidgigen Normen, Richtlinien und Empfehlungen, sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Aus den Angaben kdnnen keine Ersatzansprtiche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.
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