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RVWALIT DS 77 S WEISS —
Starre Dichtungsschlamme

~

RWWALIT

1-komp. mineralische, sulfatbestédndige, starre Beschichtung zur Abdichtung von D s scl i
Bauwerken und Bauteilen. Wassersperrend bis 6 Meter Wassersaule, fiir innen und
auBen.
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Trocken-
+25°C |l 5,0- 6,01 [ schichtdicke
+ 5C >=2,0-5,0 mm
Vet 25 kg -
ca. 30 min -

Anwendungsgebiete

Rywalit® DS 77 S Weiss ist eine einkomponentige starre Dichtungsschlamme fiir Wand und Boden, die nur mit Wasser angeruhrt wird.

Die DS 77 S Weiss zeichnet sich durch ihre schnelle und leichte Verarbeitung aus, erhartet spannungs- und rissfrei und besitzt eine gute
Untergrundhaftung.

Die Rywalit® DS 77 S Weiss dient zum vertikalen und horizontalen Abdichten von Bauwerken und Bauteilen auch in erdberihrten Bereichen,
gegen Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser, nichtdriickendes Wasser sowie von auBen drickendes Wasser und aufstauendes
Sickerwasser. Die DS 77 S Weiss ist eine Bauwerksabdichtung gemaB DIN EN 18195-2 Tabelle 7, sie ist wasserundurchlassig gemafl DIN EN
12390-8 28 d, 1,5 bar und wasserdicht im Einbauzustand gemal PG MDS.

Die Rywalit® DS 77 S Weiss ist aufgrund seiner mineralischen Zusammensetzung ein sehr umweltfreundliches Abdichtungsprodukt.
Detaillierte Informationen zu den Wasserbeanspruchungsklassen finden Sie im Dokument "Neue Abdichtungsnormen" auf unserer
Internetsite.

Geeignete Untergriinde

» Normalbeton

» Vollfugiges Mauerwerk
» Zementputze

» Zementestriche

Untergrundvorbehandlung

» Untergriinde mussen grundsatzlich sauber, tragfahig, eben, belegreif, druckfest und durchbiegungsfrei sein.

» Haftvermindernde Bestandteile an der Oberflache sind zu entfernen.

» Bei Anwendung Fliese auf Fliese: evtl. Reinigen und Entfetten.

» Beton: evtl. Strahlen und/oder Schleifen.

» Estrichrisse kdnnen mit Rywapox GieBharz kraftschlissig verharzt werden.

» Bauwerksfugen und Bewegungsfugen sind 1 zu 1 aus dem Untergrund zu Ubernehmen.

» Unebenheiten, Fehlstellen, Kiesnester und Lunker kdnnen mit der Rywalit® GF 40 S standfesten Spachtelmasse Uberarbeitet werden.
» Kanten sind zu brechen und Kehlen fluchtrecht mit einem Durchmesser von mindestens 4 cm zu runden.

» Untergrund gleichmaBig mattfeucht vornassen.
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Verarbeitungshinweise

» Ca. 5-6 Itr. Wasser in einem sauberen GefaB vorlegen.

» 25 kg Rywalit® DS 77 S Weiss mit einem Rihrwerk kraftig einrihren, bis eine pastose, knollenfreie, streich- oder spachtelfahige
Mortelkonsistenz entsteht.

» Reifezeit, 2-3 Minuten einhalten und nochmals aufrihren.

» Die erste Schicht der DS 77 S Weiss mittels Streichverfahren vollsatt (1-2 mm) auf den Untergrund aufbringen.
» Nach Trocknung der ersten Schicht, wird eine zweite Lage im Spachtelverfahren (2-3 mm) gleichmé&Big und satt auf den

Untergrund aufgebracht. Zementare Dichtschlammen sind grundsatzlich in mindestens zwei Arbeitsgangen aufzutragen. Die
hierbei geforderte Nassschichtstarke der DS 77 S Weiss betragt 3,0 mm.

» Die Beschichtung muss an jeder Stelle die fur die Beanspruchungsart geforderte Mindestschichtdicke erreichen. Die
Trockenschichtstarke darf an keiner Stelle um mehr als 100% Uberschritten werden. In Ecken, Kanten, Hohlkehlen und
Durchdringungen ist auf eine sorgfaltige Beschichtung zu achten.

» Bitte beachten:

Bereits angesteiftes Material darf weder mit Wasser verdiinnt noch mit frischer DS 77 S Weiss vermischt werden.

Zusatze zur DS 77 Weiss sind nicht zuldssig.

Frische Beschichtung ist vor extremer Warmebelastung, direkte Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost und regen zu schitzen.

Mineralische starre Dichtungsschldammen muissen gemaB DIN-Norm in mindestens zwei Schichten aufgetragen werden. Sie

sind nicht in der Lage sich bewegende Risse zu Uberbriicken. Auch gerissene Oberflachen, die weiteren Rissweitenanderungen

unterliegen, kdnnen nicht mit starren mineralischen Dichtschlammen abgedichtet werden. Die angegebenen Verbrauchswerte

sind Mindestwerte. Eine separate, fachgerechte Egalisierung des Untergrundes durch z.B. eine Kratzspachtelung, wird
vorausgesetzt. GemaB DIN-Norm wird bei der Nassschichtdicke zusatzlich ein Schichtdickenzuschlag von 25% gefordert.

Die geforderte Trockenschichtstarke darf an keiner Stelle unterschritten werden. Weitere Informationen zu den neuen
Abdichtungsnormen finden sie auf unserer Internetseite unter Abdichtungsprodukt -Piktogramm NEUE ABDICHTUNGSNORMEN!

Technische Daten

Verbrauch

Wasserbedarf
Ergiebigkeit

Reifezeit
Verarbeitungszeit
Verarbeitungstemperatur

Anzahl der Arbeitsgange

Trocknungszeiten

Belastbarkeit

Druckfestigkeit

ca. 1,7 kg/m? pro mm Trockenschichtstarke
ca. 5-6 Itr./25kg Sack

ca. 17 kg je 25kg

ca. 2-3 Minuten

ca. 30 Minuten*

+5°C bis +25°C

mindestens zwei,
mindesttrockenschichtstarke 2,5mm

ca. 2-3 Stunden je Schicht*

regenfest ca. 90 Minuten*
begehbar ca. 24 Stunden*
- wasserbelastbar ca. 3 Tage*

>20 N/mm?

* Bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit. Hohere Temperaturen verkirzen, niedrigere Temperaturen verlangern diese Werte

entsprechend.
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Lieferform

25 kg Sack, 42 Sack pro Palette.

Sicherheitshinweise

Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Lagerung und Haltbarkeit

Trocken lagern. Im verschlossenen Originalgebinde 12 Monate lagerfahig.
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BittebeachtensiedieallgemeinenProduktinformationen, die jeweilsaktuellgiiltige Leistungserklérungen. EUBauPVOsowiedie jeweilsgiiltigen SicherheitsdatenbléttergemaB Verordnung (EG)Nr.1907/2006inderneusten
Fassung.SiestellenallgemeineHinweiseaufgrundunsererPriifungenundErfahrungswertedarundberticksichtigennichtdenkonkretenAnwendungsfall Der Anwenderistnichtdavonbefreitdie Eignungderempfohlenen
Produkte sowie die ortlichen Gegebenheiten zu prtifen. Es gelten die einschidgigen Normen, Richtlinien und Empfehlungen, sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Aus den Angaben kénnen keine
Ersatzansprtiche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.
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